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Abteilung Brandschutz - Referat Brandverhalten von Baustoffen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: (P-BWUO03-1-16.5.31

Gegenstand: Wandbeschichtung ,Capafloc Vario-System"
als schwerentflammbarer Baustoff (Baustoffklasse DIN 4102-B1)

Antragsteller: Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH
RoRdérfer Strale 50
64372 Ober-Ramstadt

Ausstellungsdatum: 11. Juli 2007

Geltungsdauer bis: 31. August 2010

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand im Sinne der Landesbauordnungen verwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 6 Seiten und 0 Anlagen.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche F’rufzeugnls P-BWUO03-I-
16.5.31 vom 15. September 2000. Fiir den Gegenstand ist erstmals am 21. Februar 1994 ein bauaufsmhthcher
Verwendbarkeitsnachweis ausgestellt worden. Gerichtsstand und Erfullungsort ist Stuttgart. c QA ‘

Nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAP Deutsches Akkreditierungssystem Priifwesen GmbH akkredltlertes P-ruﬂaborator
Akkreditierung gilt fiir die in den Urkunden aufgefiihrten Prifverfahren (DAR-Reg.-Nr.: DAP-PL-2907.99). Zusétzliche - -,
Akkreditierungen nach DIN EN ISO/IEC 17025 durch DKD / PTB, KBA, ZLS und Zertifizierung nach DIN EN 1SO 9&[}1 2000 d ch 4
TOV. Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle, bei EU notifizierte Stelle 0672 und 1080. NG s
MPA « Universitat Stuttgart - Pfaffenwaldring 4 « 70569 Stuttgart

http://www.mpa.uni-stuttgart.de
03/2007



M P A MPA STUTTGART
Otto-Graf-Institut

Seite 2 des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses P-BWU03-1-16.5.31 vom 11. Juli 2007

I. Allgemeine Bestimmungen

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

. Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen®, dem Verwender des Bauprodukts Kopien des all-
gemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen. Auf Anforderung sind
den Beteiligten Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verflgung zu
stellen.

. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht  widersprechen. Ubersetzungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses mussen den Hinweis ,Von der MPA — Universitat Stuttgart
(Otto-Graf-Institut) nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses kénnen nachtraglich ergénzt und geandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

. Das in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses aufgefithrte Bauprodukt be-

darf des Nachweises der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) und der Kenn-
zeichnung mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der Lander.
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Il. Besondere Bestimmungen

1. Gegenstand und Verwendungsbereich
1.1 Gegenstand

Wandbeschichtung ,Capafloc Vario-System* als schwerentflammbarer Baustoff
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2006/2, Ziffer 2.10.2.

1.2 Verwendungsbereich

1.2.1 Die Wandbeschichtung darf nur auf in der Praxis tblichen Untergriinden von
Innenwénden wie z.B. aus massiven mineralischen Baustoffen oder Gipskartonplatten
verwendet werden.

Die Wandbeschichtung darf nicht zusétzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder
ahnlichem versehen werden.

Die Wandbeschichtung darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

1.2.2. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2006/2, Ziffer 2.10.2 zu erfillen sind.

1.2.3 Der Nachweis weiterer bauaufsichtlicher Anforderungen, wie z.B. der Standsicherheit, des
Feuerwiderstands, des Warme- oder Schallschutzes, oder des Gesundheits- und Umwelt-
schutzes sind nicht Gegenstand dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses.

Hierfr sind gegebenenfalls weitere/andere Nachweise (allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung) notwendig.
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2. Anforderungen an das Bauprodukt
2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Die Wandbeschichtung muss bestehen aus:

- Grundierung des Untergrundes mit ,Capagrund LF*, Nassauftragsmenge etwa
200 ml/m?

- losemittelfreie und pigmentierte Einbettungsmasse ,Capafloc-Coll*,
Nassauftragsmenge etwa 350 g/m?

- kunstharzgebundene Flocken ,Capafloc Chips® mit mineralischen Fiillstoffen und
Pigmenten, Auftragsmenge etwa 200 g/m?

- lésemittelfreier Klarlack ,Capafloc-Finish®, Nassauftragsmenge etwa 160 ml/m2.

2.1.2 Die Zusammensetzung muss den bei der MPA — Universitat Stuttgart (Otto-Graf-Institut)
hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Priifverfahren

Das Bauprodukt muss die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1: 1998-05 erfullen.

2.3 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.3.1 Die Wandbeschichtung darf auf in der Praxis tiblichen Untergriinden von Innenwénden
wie z.B. aus massiven mineralischen Baustoffen oder Gipskartonplatten verwendet
werden.

2.3.2  Die Wandbeschichtung darf nicht zusatzlich mit Anstrichen, Beschichtungen oder
ahnlichem versehen werden.

2.3.3 Die Eignung des Baustoffs fir die Anwendung als Warmedammung und fur den
Schallschutz ist nicht nachgewiesen

2.3.4 Bei der Herstellung des Bauprodukts sind die Bestimmungen des Abschnittes Il 2.1
einzuhalten. AT SR

3.  Ubereinstimmungsnachweis

3.1 Allgemeines e J
Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen diesés
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk it einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelméaBigen Fremduberwachung einschlieBlich einer Erstprifung des Bau-
produkts nach MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung ein-
schlielich der dabei durchzufuhrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bau-
produkts eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfur anerkannte Uber-
wachungsstelle einzuschalten.
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3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

3.3

3.4

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle” einzurichten und durch-
zufuhren, die die gleichmaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauprodukts ge-
mal Abschnitt 2.1 gewahrleistet. Fir die Durchfihrung der werkseigenen Produktions-
kontrolle sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis“z’ mafgebend.

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiiber-
wachung regelméRig zu tiberpriifen, mindestens jedoch einmal jahrlich.

Fur die Durchfihrung der Uberwachung sind die ,Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis® ? maRgebend.

Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren.
Bei der laufenden Fremduberwachung sind Proben fir Stichprobenpriifungen zu ent-
nehmen. Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uber-
wachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle der
zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzulegen.

Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 3.1 bis
3.3 erfillt sind.

Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung (als solche gilt auch
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben sind auf dem Baustoff oder auf der Verpackung anzubringen:
Produktname
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit
Name des Herstellers
Zeugnisnummer: P-BWU03-1-16.5.31
Bildzeichen oder Name der Zertifizierungsstelle
Herstellwerk [ | ogiile
Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1) \ oty

1)

Hierbei sind die allgemeinen Bestimmungen zur Bauregelliste A, Abschnitt 1, 4. Absatz, Ausgabe 2006/1 (DIBt Mitteilungen

Sonderheft 33/2006 und Mitteilungen 1/2007) zu beachten.

4Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung" (Mitteilungen DIBT 2/ 1997)
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. Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird auf Grund der §§ 17 ff der Landesbau-
ordnung flr Baden-Wurttemberg (LBO BW) in der Fassung vom 08.08.1995 (GBI.95, Nr.24,
S.617) zuletzt geéndert durch Gesetze vom 14. Dezember 2004 (GBI.04, Nr.17, S884 und
895) in Verbindung mit der Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2006/2 erteilt. In den
Landesbauordnungen der Ubrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen
enthalten.

Rechtsbehelfshelehrung

Gegen das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ist Widerspruch zulassig. Er ist innerhalb
eines Monats nach Zugang des Bescheides schriftlich oder zur Niederschrift bei der MPA —
Universitat Stuttgart (Otto-Graf-Institut), Pfaffenwaldring 4, 70569 Stuttgart zu erheben. Wir
weisen darauf hin, dass die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch
innerhalb dieser Frist eingegangen ist.

Abteilung Brandschutz
Referat Brandverhalten von Baustoffen

Der Sachbearbeiter S RERRY Der Leiter der Priifstelle
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Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Maller .~~~ /" Dipl.-Ing. Zeus, Techn. Direktor



