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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw, Anwend-
barkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der aligameinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung ven Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Lénderre-
gelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europdischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch flir im Rahmen des Abkommens (iber den Eurcopéischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchflihrung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschei-
nigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbeson-
dere privater Schutzrechte, ertelit.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfti-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden
Kopien der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen,

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistdndig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften diirfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht geprifte
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulass M&WK@ en nachtriglich ergdnzt und gedndert wer-
den, insbesondere, wenn neue tech fische Erkenntnisse dies erfordern.

Dhauteches frstitut [
fiir Ranteshnik F
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt fiir die Herstellung und Verwendung des
Bodenbeschichtungssystems "primaKlima WEP I" mit CE~ Kennzeichnung nach der Norm
DIN EN 13813,

Das Bodenbeschichtungssystem erflllt die Anforderungen der "Grundsatze zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen™? und darf demgemaB in
Aufenthaltsrduimen verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bodenbeschichtungssystem muss den Bestimmungen der Norm DIN EN 13813" sowie
den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Das Bauprodukt ist ein wasserverdiinnbares Bodenbeschichtungssystem auf Epoxid-
hairzbasis mit einer Gesamttrockenschichtdicke von 0,2 bis ca. 2,0 mm.
Das Bodenbeschichtungssystem muss bestehen aus

- der Grundierung aus Dishopox 442 GaragenSiegel (5-10% mit Wasser verdinnt)
oder Disbopox 443 EP-Impragnierung auf Epoxidharzbasis,

- der Beschichtung aus Disbopox 442 GaragenSiegel, Disbopox 468 EP-Struktur-
schicht oder Disbopox 477 AS-Siegel auf Epoxidharzbasis sowie

- der optionalen Versiegelung Disbopur 458 PU-AquaSiegel auf Polyurethanharzbasis.
Die Verwendung der Materialien muss gemas Abschnitt 3 erfolgen.

Das Bodenbeschichtungssystem muss die Anforderungen der "Grundsédtze zur gesund-
heitlichen Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen"? insbesondere hinsichtlich der
Emissionsbegrenzung fllichtiger und schwer flichtiger organischer Verbindungen erflllen.

Die chemische Zusammensetzung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems
muss mit der beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Ubereinstimmen.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Bei der Herstellung der Komponenten des Bodenbeschichtungssystems sind die Beskim-
mungen des Abschnitts 2.1 einzuhalten.

Kennzeichnung

Die Komponenten des Bodenbeschichtungssystems, ihre Verpackung oder die Beipack-
zettel missen vom Hersteller zusatzlich zur CE-Kennzeichnung nach der Norm DIN EN
138131 mit dem Ubereinstimmungszeichen {U-Zeichen) nach den Ub 3iglitn
zelchen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden, Dle Kennge
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfilit sind. #

Weiterhin muss die Kennzeichnung deutlich lesbar folgende Angabe\enthait?n %‘mmﬁ
Devtached
&i‘v Pautechutl 7
%o Ed "‘
DIN EN 13813:2003-01: Estrichmértel und Estrichmassen bzw. die In den MItglIedssta"é’%ﬁ%wnationale

Normen umgesetzte EN 13813:2002
Grundsétze zur gesundheitiichen Bewertung von Bauprodukten In Innenrdumen, veréffentlicht auf der Homepage

des DIBt, http://www.dibt.de,

Eine Bewertung des Geruches erfolgt Im Rahmen der Zulassung nicht.
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2.3
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2.3.2

- "[Produktname]” /{ggf. ergdnzende Produktbezeichnungen)

- Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) mit Namen des Herstellers und des Herstell-
werks, Zulassungsnummer und Bezeichnung der Zertifizierungsstelle

- "Emissionsgeprifter Bodenbelag nach DIBt-Grundsatzen"

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Uberein-

stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer

regelméaBigen Fremdlberwachung einschlieBlich einer Erstpriifung des Bauproduktes nach

MaBgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Flr die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremd{berwachung einschiieB-

lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauprodukts

eine hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwa-

chungsstelle einzuschalten.

Dem Deutsch.en Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von

ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben,

Werkseigene Produktionskontrolle

Es gelten die Regelungen der Norm DIN EN 13813! sowie die im Folgenden aufgefiihrten

Bestimmungen.

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuftihren. Unter werkseigener Produktionskontrofle wird die vom Hersteller vorzuneh-

mende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-

stellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen

bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.

Die MaBnahmen und Prifungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mit

dem DIBt abzustimmen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwer-

ten, Die Aufzeichnungen milssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrelle oder Prifung

- Patum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Priifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens flinf Jahre aufzubewahren und der flr die Fremd-

iitberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen

Institut fur Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen

vorzulegen. Bei ungeniigendem Priifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erfor-

derlichen MaBnahmen zZur Abstellung des Mangels 2z treffen Bauprodukte die den Anfor-

stimmenden ausgeschlossen werden. Nach Absté un ; s ist - soweit technisch
mdéglich und zum Nachweis der Mangelbeseltl ng epfgrderli Jie betreffende Priifung
unverziglich zu wiederholen. s

& H
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2.3.3

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwa-
chung regelmdBig zu Uberprifen, mindestens jedoch einmal jdhrlich. Dabei ist sicher-
zustellen, dass im Uberwachungszeitraum die unter 2.1.1 und 3 beschriebenen System-
varianten durch die Uberwachungspriifungen hinreichend abgebildet werden. Im Rahmen
der Fremditberwachung ist eine Erstprifung des Bauprodukts durchzufiihren, und es kén-
nen auch Proben fiir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und
Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse der Zer-
tifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens finf Jahre aufzubewahren. Sie sind
von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem Deutschen Institut fir
Bautechnik und der zustdndigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.

Zum Nachweis des Emissionsverhaltens gemdB den "Grundsétzen zur gesundheitlichen
Bewertung von Bauprodukten in Innenrdumen' ist einmal j&hrlich eine 3-tigige Emissi-
onsprifung oder eine addquate Kurzzeitpritfung, die mit dem DIBt abzustimmen ist,
durchzuftihren. Im Rahmen der vorzugsweise letzten Fremdiberwachung ist eine voll-

standige Priifung des Emissionsverhaltens (28 Tage oder entsprechend den Abbrug 5;47;%
ﬁﬁﬁ” .

terien 3 oder 7 Tage?) durchzufithren. Die Hinweise flr die Enthahme von Bod

ags-
proben im Werk fir die Emissionsprifung sind zu beachten?. :

nd mils

Weitere MaBnahimen und Priffungen im Rahmen der Fremdliberwachung

DIBt abzustimmen. ,

Die Ergebnisse der Uberwachungspriiffungen sind unverziiglich und unauf f?}[g‘%gtjg;i@rﬂassti?-t!ﬁ-
DIBt vorzulegen. \\ iy g}ameu&u;ﬂi
Bestimmung fir die Ausfiihrung s

Bei der Verwendung des unter Abschnitt 2,1.1 beschriebenen Bodenbeschichtungs-
systems ist die jeweilige Verarbeitungsanleitung des Herstellers zu beachten, die beim
Deutschen Institut fir Bautechnik und bei der Uberwachungsstelle hinterlegt ist.

Zur Herstellung der im System verwendeten Materialien sind deren Einzelkomponenten (A
und B) wie folgt homogen zu vermischen:

. Gewichtsteile
Material
Komp. A Komp. B

Dishopox 443 EP-Imprdgnierung 4 1
Disbopox 442 GaragenSiegel 84 16
Dishopox 468 EP-Strukturschicht 34 16
Disbopox 477 AS-Siegel 84 16
Disbopur 458 PU-AgquaSiegel 5 i

Veréffentlicht auf der Homepage des DIBt, http://www.dibt.de

y
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Das Bodenbeschichtungssystem in den in 2.1.1 beschriebenen Varianten muss bestehen

aus:

Verbrauchsmengen:

Grundierung:,
Disbopox 443 EP-Impragnierung
oder

Dishopox 442 GaragenSiegel

ca. 200 g/m2

ca. 200 g/m2

{5-10% mit Wasser verdiinnt )}

Beschichtung:

Disbopox 442 GaragenSiegel
oder

Disbopox 468 EP-Strukturschicht
oder

ca, 500 g/m=

ca. 500 - 600 g/m=

Disbopox 477 AS-Siegel ca. 400 g/m?2
Versiegelung (optional}:
Disbopur 458 PU-AguaSiegel ca. 130 g/m2 }
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