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|. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw.
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen
nachgewiesen.

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fiur die DurchfUhrung von

Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen"”, dem Verwender bzw.
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zur Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung
sind den beteiligten Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfugung zu stellen.

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flr
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften durfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik

nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmuy 'ﬁenﬁﬁ'
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich erganzt uncﬁ" gean
|
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Il. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand
Die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) bestehen aus Dammstoffplatten, die an dem
Untergrund durch Klebemdrtel angeklebt und durch bestimmte, zugelassene Duibel befes-
tigt sind, die ggf. durch den bewehrten Unterputz gesetzt werden. Auf die Dammstoff-
platten werden ein mit Textilglas-Gittergewebe bewehrter Unterputz und ein Oberputz
oder eine Schlussbeschichtung aus klinkerartig vorgefertigten Putzteilen aufgebracht.
Die Dammstoffplatten des WDVS "Capatect — WDVS B" sind Polystyrol-Hartschaum-
platten nach DIN EN 13163. Die Dammstoffplatten des WDVS "Capatect — WDVS A" sind
Mineralwolleplatten nach DIN EN 13162 und Mineralwolle-Lamellenddmmplatten nach
DIN EN 13162.
Die WDVS unterscheiden sich auRerdem in der Kombination von Unter- und Oberputzen.
Zwischen Unter- und Oberputz dirfen Haftvermittler verwendet werden.
Das Warmedamm-Verbundsystem mit Dammstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum ist je
nach Ausfuihrung entweder normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1) oder
schwerentflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1). Das Warmedamm-Verbund-
system mit Dammstoffplatten aus Mineralwolle ist nichtbrennbar (Baustoffklasse A2 nach
DIN 4102-1).

1.2 Anwendungsbereich
Die Warmedamm-Verbundsysteme dirfen angewendet werden auf Mauerwerk und Beton
mit oder ohne Putz.
Die fur die Verwendung zulédssige Gebdudehbéhe ergibt sich aus dem Stand-
sicherheitsnachweis, sofern sich aus den jeweils geltenden Brandschutzvorschriften der
Lénder nicht geringere Gebdudehthen ergeben.
Die Warmedamm-Verbundsysteme dirfen unter bestimmten Bedingungen zur Uber-

briickung von Dehnungsfugen in den AuBenwandfidchen (z. B. der Fugen in den AuRen-
wandflachen von Plattenbauten bei der Verwendung von Dreischichtplatten) verwendet

werden,
Dehnungsfugen zwischen Gebédudeteilen missen mit Dehnungsprofilen im Warmedamm-
Verbundsystem berlicksichtigt werden.

2 Bestimmungen fiir die Bauprodukte

241 Allgemeines

Die Warmedamm-Verbundsysteme und ihre Teile mUssen den Besonderen Bestim-
mungen und den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sowie den
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

22 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.:94 Klebemdrtel

Die Klebemdrtel "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect- Dammkieber
und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" muissen Werkirockenmart

aq@q “\\

DIN EN 998-1 sein. .

Der Klebemdbrtel "Capatect -ZF-Spachtel 699" muss eine Styrol-Acrylat- Dlsr.fersmn u:f‘

Anlehnung an DIN 18558 sein. t‘-'t Deutsches Institut
\‘ fiir Buut echnik _."r
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Die Zusammensetzung der Klebemértel muss mit den beim Deutschen Institut fir
Bautechnik hinterlegten Rezepturen (ibereinstimmen.

2.2.2 Wiarmedammstoffe

Als Warmedammung durfen die nachfolgenden Dammstoffplatten angewendet werden.
Im Bereich von Fensterlaibungen dirfen die angegebenen Dicken unterschritten werden.
Der Abfall der Festigkeitseigenschaften aller Dammplatten aus Mineralwolle durch
Feuchteeinwirkung darf 30 % nicht Uberschreiten. Es dirfen nur Dammplatten aus
Mineralwolle eingebaut werden, deren Verwendung durch die Chemikalien-Verbots-
verordnung vom 19. Juli 1996 (Bundesgesetzblatt Teil | S. 1151), zuletzt gedndert geman
der Bekanntmachung vom 25. Mai 2000 (Bundesgesetzblatt Teil | S. 747), nicht untersagt
ist.

2.2.2.1 Polystyrol-Hartschaum
Die schwerentflammbaren Dammstoffplatten (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN
4102-1) aus expandiertem Polystyrol in einer Dicke von 40 mm bis 400 mm missen den
Anforderungen nach Norm DIN EN 13163 mit folgenden Eigenschaften gemalk Bezeich-
nungsschliissel nach Norm: T2 - L2 - W2 — S2 -~ P4 — DS(70,-)2 — DS(N)2 entsprechen
sowie eine Zugfestigkeit nach DIN EN 1607 von mindestens 80 kPa™ und einen Schub-
modul G nach DIN EN 12090 von mindestens 1,0 MPa und hochstens 3,8 MPa auf-
weisen.
Es durfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern
darin die Anwendung in WDVS geregelt ist, verwendet werden.

Der Mittelwert der Rohdichte, geprift nach DIN EN 1602, darf 30 kg;‘m3 nicht (berschrei-
ten.

2.2.2.2 Mineralwolle-Dammplatten (HD)

Die nichtbrennbaren Mineralwolle-Dammplatten (Brandverhalten Klasse A1 oder A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1) mit Mineralfasern hauptsachlich ausgerichtet in Plattenebene in
einer Dicke von 40 mm bis 200 mm mussen den Anforderungen nach Norm
DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemal Bezeichnungsschlissel nach Norm:
T5 - DS(T+) - WL(P) entsprechen sowie eine Druckfestigkeit oder eine Druckspannung
bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826 von mindestens 40 kPa™ und eine Zugfestigkeit
nach DIN EN 1607 von mindestens 14 kPa"™ aufweisen. Es durfen auch Dammstoffplatten
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern darin die Anwendung in WDVS
geregelt ist, verwendet werden,

2.2.2.3 Mineralwolle-Dammplatten (WV)

Die nichtbrennbaren Mineralwolle-Dammplatten (Brandverhalten Klasse A1 oder A2-s1,d0
nach DIN EN 13501-1) mit Mineralfasern hauptséchlich ausgerichtet in Plattenebene in
einer Dicke von 40mm bis 200 mm missen den Anforderungen nach Norm
DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften gemal Bezeichnungsschitssel nach Norm:
T5 - DS(T+) = WL(P) entsprechen sowie eine Druckfestigkeit oder eine Druckspannung
bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826 von mindestens 4 kPa™ und eine Zugfestigkeit
nach DIN EN 1607 von mindestens 5 kPa™ aufweisen. Es durfen auch Dammstoffplatten
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern darin die Anwendung in WDVS
geregelt ist, verwendet werden.
2.2.2.4 Mineralwolle-Lamellendammplatten
Die nichtbrennbaren Mineralwolle-Lamellenddmmplatten (Brandverhalten Klasse A1 oder
A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1) mit Mineralfasern hauptséchlich ausgerichtet senkrecht
zur Plattenebene in einer Dicke von 40 bis 200 mm mussen den Anforderungen nach
Norm DIN EN 13162 mit folgenden Eigenschaften geméaft Bezeichnungsschlissel nach
Norm: TS5 — DS(T+) — WL(P) entsprechen sowie eine Druckfestigkeit oder eine Drugke==—
spannung bei 10 % Stauchung nach DIN EN 826 von mindestens 40 kPa™, eine Zugfes; b ‘\
)

tigkeit nach DINEN 1607 von mindestens 80kPa™, eine Scherfestigkeif” nachl !
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Jeder Einzelwert eines Prifergebnisses muss den hier vorgegebenen Wert einhalten.
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DIN EN 12090 von mindestens 20 kPa" und einen Schubmodul nach DIN EN 12090 von
mindestens 1,0 MPa aufweisen.

Es durfen auch Dammstoffplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, sofern
darin die Anwendung in WDVS geregelt ist, verwendet werden,

Diese Dammstoffplatten durfen auch dann Verwendung finden, wenn sie mindestens auf
der dem Untergrund zugewandten Seite beschichtet sind. Die Zusammensetzung der
Beschichtung muss mit der beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Rezeptur
(bereinstimmen.

2.2.3 Bewehrung

Die Bewehrung "Capatect-Gewebe 650" muss aus beschichtetem Textilglas-Gittergewebe
bestehen. Das Gewebe muss die Eigenschaften nach Tabelle 1 erfillen. Die Reil3festig-
keit des Gewebes nach kinstlicher Alterung darf die Werte nach Tabelle 2 nicht unter-

schreiten.

Tabelle 1.

Eigenschaften "Capatect-Gewebe 650"
Flachengewicht 160 g/m*
Maschenweite 4 mm x4 mm
Reiltfestigkeit im Anlieferungs- 2 2,0 kN/5 cm
zustand gepriift nach DIN 53857-1
Tabelle 2:

Lagerzeit und Lagermedium restliche ReiRfestigkeit
Temperatur "Gewebe 650"
28 Tage bei 23 °C 5 % Natronlauge > 1,3 kN/5 cm
6 Stunden bei 80 °C | alkalische Losung > 1,3 kN/5 cm
pH-Wert 12,5

2.2.4  Unterputze
Die Unterputze "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect-ZF-Spachtel 699"
und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" missen mit den gleichnamigen
Klebemdrteln nach Abschnitt 2.2.1 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung iden-
tisch sein.
Die Unterputze "Capatect Klebe- und Armierungsmasse 133 Leicht" und "ArmaReno 700"
mussen Werktrockenmértel nach DIN EN 998-1 sein.
Die Produkteigenschaften sind Anlage 3 zu entnehmen.
Die Zusammensetzung der Unterputze muss mit den beim Deutschen Institut fir Bautech-
nik hinterlegten Rezepturen tibereinstimmen.
2.2.5 Haftvermittler
Der Haftvermittler zwischen Unter- und Oberputz "Putzgrund 610" muss eine pigmentierte
Styrol-Acrylat-Dispersion sein.
Die Zusammensetzung des Haftvermittiers muss mit der beim Deutschen Institut fir Bau-
technik hinterlegten Rezeptur ibereinstimmen.
2.26  Oberputze O
Die zulassigen Oberputze sind in den Anlagen 2.1 bzw. 2.2 und 3 zusammenge 3 eilt 41
05

Die Zusammensetzung der Oberputze muss mit den beim Deutschen nstitut
Bautechnik hinterlegten Rezepturen und weiteren Angaben (bereinstimmen. ([ (stitut
e hnik

W fitr Dauteck
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2.27  Zubehorteile
Zubehorteile wie z. B, Sockel-, Kanten- und Fugenprofile missen mindestens aus normal-
entflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse DIN 4102-B2) bestehen. Die maximale Lange
darf 3 m nicht tiberschreiten. Die eingesetzten Zubehdérteile missen mit dem verwendeten
Putzsystem materialvertraglich sein.

228 Dibel
Die Dammstoffplatten nach Abschnitt 2.2.2 durfen nur mit Dubeln, die zur Befestigung von
Warmedamm-Verbundsystemen allgemein bauaufsichtlich zugelassen sind und einen
Dubeltellerdurchmesser von mindestens 60 mm haben, befestigt werden, wobei die
Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen flr die Dubel zu beachten
sind.
Alternativ darfen auch Dubel mit européischer technischer Zulassung (ETA) verwendet
werden, die einen Tellerdurchmesser von mindestens 60 mm, eine Tragféhigkeit des
Dibeltellers von mindestens 1,0 kN, eine Tellersteifigkeit von mindestens 0,30 kN/mm
haben und der Einbau ocbherflichenblindig mit dem Dammstoff erfolgt.
Bei Verwendung von Dammstoffplatten, die fur die Verwendung in WDVS allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind, gelten die Angaben zu den Befestigungsmitteln in der
jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Dammstoffzulassung.

229 Warmeddmm-Verbundsysteme

Die Warmedamm-Verbundsysteme mussen aus den Produkten nach Abschnitt 2.2.1 bis
2.2.8 bestehen sowie im Aufbau den Angaben in der Anlage 1 und 2 entsprechen; der
Einsatz eines Haftvermittlers nach Abschnitt 2.2.5 richtet sich nach den Angaben in
Anlage 3.

Das WDVS nach Anlage 2.1 mit Dammstoffdicken bis 300 mm muss die Anforderungen
an schwerentflammbare Baustoffe (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 6.1) und mit Dammstoffdicken tber 300 mm an normalentflammbare Baustoffe
(Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2) erfiillen (s. Abschnitt 3.5).

Das Warmedamm-Verbundsystem nach Anlage 2.2 muss die Anforderungen an nicht-
brennbare Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A2 nach DIN 4102-1:1998-05,
Abschnitt 5.2) erfullen.

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.3.1 Herstellung
Die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind werksseitig herzustellen.

2.3.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Alle fur das Warmedamm-Verbundsystem eines Bauvorhabens erforderlichen Baupro-
dukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.8 sind vom Antragsteller dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu liefern. Die Bauprodukte missen nach den Angaben der
Hersteller gelagert werden. Die Dammstoffplatten sind vor Beschadigung zu schitzen.

2.3.3 Kennzeichnung

Die Verpackung der Bauprodukte nach Abschnitt 2.2.1 bis 2.2.6 muss vom Hersteller mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach der Ubereinstimmungszeichen-Verord-
nung der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die
Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erflllt sind.

Auf der Verpackung der Bauprodukte sind aulterdem anzugeben:
- Bezeichnung des Bauproduktes
- "Brandverhalten siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung"

- Verwendbarkeitszeitraum (nur Bauprodukte nach Abschnitt2.2,1 und 2'{ 4 Qg]
226
) ‘I
Peutsches

1 DIN 4102-1;1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Beng-Ha \Apfﬁﬂnu"'hil't'!i Vs
derungen und Priifungen . /
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- Schubmodul der EPS-Dammstoffplatten (nur wenn Schubmodul < 2,0 MPa ist)

- Lagerungsbedingungen

Die Kennzeichnung nach der geltenden Fassung der Gefahrstoffverordnung ist zu
beachten.

2.4 Ubereinstimmungsnachweis
241  Allgemeines
2.4.1.1 Ubereinstimmungsnachweis durch Ubereinstimmungszertifikat

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Klebemértel, der Unterputze, der Damm-
stoffplatten und der Warmedamm-Verbundsysteme insgesamt mit den Bestimmungen
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur jedes Herstellwerk mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle
und einer regelmé&Rigen Fremdiiberwachung einschliellich einer Erstpriffung des Bau-
produkts nach Maligabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

For die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlief-
lich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen haben die Hersteller der Klebemaértel,
der Unterputze, der Dammstoffplatten und der Warmedamm-Verbundsysteme eine hierflr
anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle einzu-
schalten. Fur die Warmedamm-Verbundsysteme gilt der Antragsteller dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Abschnitt 2.3.2) als Hersteller in diesem Sinne.

Ist der Hersteller der WDVS nicht auch Hersteller der verwendeten Produkte, so muss er
veriraglich sicherstellen, dass die fiir die WDVS verwendeten Produkte einer zulassungs-
gerechten werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer zulassungsgerechten Fremd-
Uberwachung unterliegen.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.4.1.2 Ubereinstimmungsnachweis durch Herstellererklarung mit Erstprifung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bewehrung, des Haftvermittlers und der Ober-
putze mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir
jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grund-
lage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Bauprodukts
durch eine hierfiir anerkannte Prifstelle erfolgen. Falls die Prifstelle die Erstprifung nicht
vollstdndig selbst durchfuhren kann, muss sie mit anderen anerkannten Prifstellen
zusammenarbeiten, bleibt aber fur den Prufbericht insgesamt verantwortlich.

24.2 \Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzu-
nehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Priifungen nach Abschnitt 2.2
und Anlage 4 einschlielen.

Hinsichtlich des Brandverhaltens der Warmedamm-Verbundsysteme insgesamt sind die
"Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoff-
klasse DIN 4102-B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? bzw. die "Richtlinien
zum Ubereinstimmungsnachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A)
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? zu beachten.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen un%uiw-
werten. Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestanﬂtelle -

1
||" entst dres ls.-i-l-hﬂ;}
[+
W, five Bautechotk i

2 Die "Richtlinien" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen Instituts fir Bautechnik veréffentlicht. ' e T
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— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen
— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremd-
(iberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehtrde auf Verlangen
vorzulegen.
Bei ungenitigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverztglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich
zu wiederholen.

2.4.3  Prufung der Bauprodukte im Rahmen des Ubereinstimmungsnachweises

2431 Fremdiberwachung
Fur die Klebemdértel, die Unterputze, die Dammstoffplatten und die Warmedamm-
Verbundsysteme insgesamt ist in jedem Herstellwerk die werkseigene Produktions-
kontrolle durch eine Fremdiiberwachung regelmalig zu Gberprifen, mindestens jedoch
zweimal jahrlich.
Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung der Bauprodukte durchzufthren.
Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.
Es sind mindestens die Prifungen nach Anlage 4 durchzufithren; zuséatzlich ist die
Schwerentflammbarkeit bzw. Nichtbrennbarkeit der Warmedamm-Verbundsysteme insge-
samt zu Uberprifen,
Fur die Durchfithrung der Uberwachung und Prafung hinsichtlich des Brandverhaltens der
Waérmedamm-Verbundsysteme insgesamt gelten aulerdem die "Richtlinien zum Uberein-
stimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung"? bzw. die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis nichtbrennbarer Baustoffe (Baustoffklasse DIN 4102-A) nach allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung"2.
Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

2.4.3.2 Erstprifung der Bauprodukte durch eine anerkannte Prifstelle

Im Rahmen der Erstprifung der Bewehrung und des Haftvermittlers sind die im
Abschnitt 2.2.3 und 2.2.5 genannten Produkteigenschaften zu prifen. Bei der Erstprifung
der Oberputze nach Abschnitt 2.2.6 sind mindestens die Prufungen nach Anlage 4 durch-

zuftihren.
3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung
'.’:-'-::_ -
31 Allgemeines r;’-' '::f AN
Flr die Warmedamm-Verbundsysteme (WDVS) durfen nur die im Abschr[itt2.2 u _:, )

Anlage 2.1 bzw. 2.2 genannten Bauprodukte verwendet werden. \ :
\ llj.,-l\“""l
'1,_‘1.1“1'.'.
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3.2
3.21

3.2.2

Z9630 08

Standsicherheitsnachweis

Allgemeines

Der Nachweis der Standsicherheit fur den in Abschnitt 1.2 dieser allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung genannten Anwendungsbereich der Warmedamm-Verbund-
systeme ist flr Gebaude, beansprucht durch Winddruck w,. (Windsoglast) gemaR Anlage
5.1 bzw. 5.2, im Zulassungsverfahren erbracht worden. Die Windlasten ergeben sich aus
DIN 1055-4.

Die zulassige Beanspruchung der Dubel ist entsprechend dem Verankerungsgrund
(Wand) der Zulassung fur die Diibel nach Abschnitt 2.2.8 dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung zu entnehmen. Mégliche Verwendungsbeschrénkungen in den
Zulassungen der Dubel sind zu beachten.

For die Mindestanzahl der erforderlichen Dubel gilt Anlage 5; alternativ dazu darf die
erforderliche Dibelmenge nach Abschnitt 3.2.2 bestimmt werden. Bei Verwendung von
Dammstoffplatten, die fur die Verwendung in WDVS allgemein bauaufsichtlich zugelassen
sind, gelten die Angaben zu den Befestigungsmitteln in den jeweiligen Dammstoff-
zulassungen.

WDVS-Lastklassen

Die Warmeddmm-Verbundsysteme nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
werden in Abhéngigkeit vom Dammstoff, von der Dammstoffdicke und dem Dubelteller-
durchmesser in folgende WDVS-Lastklassen (zul Ngwovs) eingeordnet
(WDVS-Lastklassen @ geben  die  zuldssige  Tragfahigkeit des  Warme-
déamm-Verbundsystems pro Dlbelteller an). Sofern Dammstoffe speziell fur die Verwen-
dung in Warmedamm-Verbundsystemen im Rahmen von einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung geregelt sind oder Dibel zum Einsatz kommen, die nicht bundig mit der
Oberfliche des Dammstoffs eingebaut werden, ist die zutreffende WDVS-Lastklasse der
jeweiligen Dammstoff-Zulassung bzw. der jeweiligen Dlbel-Zulassung zu entnehmen:

Dammstoff
Polystyrol- Mineralwolle- | Mineralwolle- | Mineralwolle-
Hartschaum | Dammplatten | Dammplatten | Lamellenddmm-
(EPS) (HD) (WV) platten

il 2 40 <60 | 260 2 40 > 40
Dubelteller- ) .
durchmesser 2 60 = 60" =60’ 140
[mm]
S Lasthingae 0,15 015 | 0167 | 0,15 0,167
zul Ng wovs [kN]
*) Dibel sind durch das Gewebe zu setzen

Werden WDVS-Lastklassen zur Bestimmung der Dibelmengen herangezogen, so sind
folgende Bedingungen zu erflllen.

We = n = zul Ng pasel

und
We = n » zul Npwovs

mit
We : Einwirkungen aus Wind nach DIN 1055-4 -
n : Dubelanzahl pro m? ///—

zul Ng pgrer - Dibellastklasse Die Lastklassen beinhalten bereits d'_'r
zul Ng wovs : WDVS-Lastklasse Sicherheitsbeiwerte yr und y. |

14
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Fur die Bestimmung erforderlichen Dibelanzahl ist der kleinere Wert von zul Ng piser bZW.
zul Ngwovs maRgebend, wobei folgende Mindestdibelanzahl pro m? nicht unterschritten

werden darf:
Dammstoff
Polystyrol- Mineralwolle- Mineralwolle- | Mineralwolle-
Hartschaum Dammplatten Dammplatten Lamellen-
(EPS) (HD) (WV) ddmmplatten

[E;-f;irr:“z]mstoffdicke <60mm | =260 mm |<60 mm|z60mm =z 40 mm
Mindestdibel-
anzahl 5 4 5 4
[Stiick/m?]

3.2.3 Fugeniberbriickung

Zur Uberbriickung von Dehnungsfugen in den Auflenwandfléchen (z. B. der Fugen in den
AuRenwandflachen von Plattenbauten bei Verwendung von Dreischichtplatten) darfen die
Warmedamm-Verbundsysteme nur bei Fugenabstédnden bis 6,20 m verwendet werden;
dabei muss die Dammstoffdicke mindestens 60 mm betragen und die Warmedamm-
Verbundsysteme missen aus dem Unterputz "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190"
oder "Capatect-ZF-Spachtel 699" (Schichtdicke 2,0 — 3,5 mm) oder "Capatect Klebe- und
Armierungsmasse 133 Leicht" mit dem Bewehrungsgewebe "Capatect-Gewebe 650" und
den dinnschichtigen (dopepuz = dunterputz) Oberputzen nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 bestehen.
Bei Verwendung des "Capatect-ZF-Spachtel 699" darf der Schubmodul G der Polysty-
rol-Hartschaumplatten nach DIN EN 13163 einen Wert von 2,0 MPa nicht Oberschreiten.
Weiterhin durfen die Warmeddmm-Verbundsysteme bei Fugenabstdnden bis 6,20 m
verwendet werden, wenn dabei die Dd&mmstoffdicke mindestens 80 mm betrégt und die
Wéarmeddamm-Verbundsysteme aus dem Unterputz "Capatect-Klebe- und Armierungs-
masse 186 M" mit dem Bewehrungsgewebe "Capatect-Gewebe 650" und den dlnn-
schichtigen (doverputz < dunierputz) Oberputzen nach Anlage 2.1 bzw. 2.2 bestehen. Alle
anderen, in diesem Bescheid allgemein bauaufsichtlich zugelassenen Bauprodukte dlrfen
zur Uberbriickung von Dehnungsfugen nicht verwendet werden.

33 Wirmeschutz und klimabedingter Feuchteschutz
Far den rechnerischen Nachweis des Warmeschutzes gilt fur die Dammstoffplatten (siehe
Abschnitt 2.2.2) ein Bemessungswert der Wéarmeleitfahigkeit in Abhangigkeit vom jewei-
ligen Nennwert gemal DIN V 4108-4:2007-06°, Tabelle 2, Kategorie |. Ein Bemessungs-
wert nach Kategorie Il gilt fir Dammstoffplatten, bei denen im Rahmen eines Uberein-
stimmungsnachweises auf der Grundlage einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
ein Grenzwert Age.. bestimmt wurde. Klebemortel und Putze sind zu vernachlassigen. Die
Minderung der Warmedammung durch die Warmebriickenwirkung der Dibel muss dabei
nach Anlage 6 berticksichtigt werden. '
Fiir den Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes gilt DIN 4108-3. Die sq-Werte fir
die genannten Unter- und Oberputze sind Anlage 3 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung zu entnehmen.
Bei bestimmten Wettersituationen im Winter und abhéngig von der Warmedammung der
tragenden Wandkonstruktion kénnen sich die Befestigungselemente an der Putzober-
flache durch Unterschiede in der Tauwasser- oder Reifbildung gegenuber der ungestorten
Wand voriibergehend abzeichnen.

! rds

o1
3 DIN V 4108-4:2007-06 Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb#duden; Teil 4: Wﬂrme-""un,d )
feuchteschutztechnische Kennwerte \| Dentsches Institut

ll\\‘ fiir Bautechnik Vi
‘\Z. 13 /
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3.4 Schallschutz
Der Nachweis des Schallschutzes (Schutz gegen Aulenlarm) ist nach der Norm
DIN 4109 zu flhren. Flr den Nachweis des Schallschutzes ist der Rechenwert des
bewerteten Schalldamm-Malkes R'ygz der Wandkonstruktion (Massivwand mit
Warmedamm-Verbundsystem) nach folgender Gleichung zu ermitteln:

Rwi = Ruwro + ARyr

mit: R'yro Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Malles der Massivwand ohne
Warmedamm-Verbundsystem, ermittelt nach Beiblatt 1 zu
DIN 4109:1989-115

AR, r Kaorrekturwert nach Anlage 7.1 bzw. 7.2

Auf eine Ermittiung des Korrekturwertes AR, g nach Anlage 7.1 bzw. 7.2 kann verzichtet
werden, wenn fur ARy, g ein Wert von — 6 dB in Ansatz gebracht wird.

Bei Verwendung von Dammstoffen, die fur die Verwendung in WDVS allgemein bauauf-
sichtlich zugelassen sind, gelten die Angaben zum Schallschutz in den jeweiligen Damm-
stoffzulassungen.

3.5 Brandschutz
Das WDVS mit bis zu 300 mm dicken EPS-Dammstoffplatten ist schwerentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B1). Die Schwerentflammbarkeit ist nur dann nachgewiesen,
wenn die Dammstoffdicke nicht gréfer als 100 mm ist oder bei Dammstoffdicken Uber
100 mm bis 300 mm die Ausfihrung des WDVS entsprechend der in Abschnitt 4.6.2
bestimmten Malknahmen erfolgt; anderenfalls ist das WDVS normalentflammbar
(Baustoffklasse DIN 4102-B2). Wird das WDVS mit EPS-Dammstoffplatten Gber 300 mm
Dicke ausgefihrt, so ist das WDVS normalentflammbar (Baustoffklasse DIN 4102-B2).
Das WDVS mit Dammstoffplatten aus Mineralwolle ist nichtbrennbar (Baustoffklasse
DIN 4102-A2).

4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

41 Aufbau
Die Warmedamm-Verbundsysteme missen nach den Anlagen 1 und 2.1 bzw. 2.2 ausge-
flhrt werden.
Die Vertraglichkeit des Haftvermittlers zwischen Unter- und Oberputz ist Anlage 3 zu
entnehmen.
Bei der Verarbeitung und Erhartung dirrfen keine Temperaturen unter + 5 °C auftreten.
Insbesondere bei Dammstoffdicken > 200 mm ist bei der Verarbeitung darauf zu achten,
dass Zwangungspunkte eine ausreichende Bewegungsmadglichkeit haben und im Rand-
und Kantenbereich ist auf eine ausreichende Befestigung zu achten (z. B. sind passende
Formeckteile zu verwenden).

4.2 Anforderungen an den Antragsteller und die ausfiihrende Firma

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle mit Entwurf und Ausfihrung der Warmedamm-
Verbundsysteme betrauten Personen uber die Besonderen Bestimmungen dieser alige-.
meinen bauaufsichtlichen Zulassung und alle firr eine einwandfreie Ausfihrung der Bauart
erforderlichen weiteren Einzelheiten zu unterrichten. Dies ist entsprechen;f" Anlage 8
(Information fiir den Bauherrn) von der ausfihrenden Firma zu bestatigen. | _ﬁr%

5 DIN 4109:1989-11 Beiblatt 1: Schallschutz im Hochbau: Ausfiihrungsbeispiele und Rechen-verfahren

2933008
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4.3 Eingangskontrolle der Bauprodukte

For die Bauprodukte nach Abschnitt 2.2 ist auf der Baustelle eine Eingangskontrolle der
Kennzeichnung gemaf Abschnitt 2.3.3 durchzuflhren.

4.4 Untergrund

Die Oberflache der Wand muss fest, trocken, fett- und staubfrei sein. Die Vertréaglichkeit
eventuell vorhandener Beschichtungen mit dem Klebemértel ist sachkundig zu priifen.

Die Wand muss eine ausreichende Tragféhigkeit fur den Einsatz von Dlbeln nach
Abschnitt 2.2.8 besitzen. Bei Untergrinden aus Mauerwerk nach DIN 1053 ohne Putz
oder Beton nach DIN 1045 ohne Putz kann eine ausreichende Festigkeit in der Regel
ohne weitere Nachweise vorausgesetzt werden.

Unebenheiten <2 cm/m durfen Oberbrickt werden; groBere Unebenheiten missen
mechanisch egalisiert oder durch einen Putz nach DIN EN 998-1 ausgeglichen werden.

4.5 Klebemortel

Die Klebemortel "Capatect-Klebe- und Spachtelmasse 190", "Capatect-Dammkleber 185"
und "Capatect-Klebe- und Armierungsmasse 186 M" missen vor der Verarbeitung mit
Wasser im Mischungsverhéltnis ca. 4 : 1 (Trockenmértel : Wasser) gebrauchsfertig einge-
stellt und nach den Vorgaben des Herstellers gemischt werden.

Der Klebemértel "Capatect-ZF-Spachtel 699" ist ein verarbeitungsfertiges Produkt.

Die Klebemdortel sind mit einer Nassauftragsmenge nach Anlage 2 auf die Dammstoff-
platten aufzubringen.

4.6 Anbringen der Dadmmstoffplatten
46.1 Allgemeines

Beschadigte Dammstoffplatten darfen nicht eingebaut werden.
46.2  Stlrze und Laibungen

Schwerentflammbare WDVS (Baustoffklasse DIN 4102-B1 nach DIN 4102-1) mit
EPS-Dammstoffplatten mit Dicken Uber 100 mm bis 300 mm missen aus Brandschutz-
grinden wie folgt ausgefihrt werden:

a. Oberhalb jeder Offnung im Bereich der Stirze ist ein mindestens 200 mm breiter und
mindestens 300 mm seitlich Giberstehender (links und rechts der Offnung) nichtbrenn-
barer Mineralwolle-Lamellendammstreifen™ vollflachig anzukleben und zuséatzlich
anzudibeln; im Kantenbereich ist das Bewehrungsgewebe zusétzlich mit Gewebe-
eckwinkeln zu verstdrken. Werden hierbei auch Laibungen gedammt, ist fur die
Dammung der horizontalen Laibung im Sturzbereich ebenfalls der nichtbrennbare
Mineralwolle-Lamellendammstoff zu verwenden.

b. Beim Einbau von Rollladen oder Jalousien unmittelbar oberhalb von Offnungen bzw.
bei der Montage von Fenstern in der Dammebene sind diese dreiseitig — oberhalb
und an beiden Seiten — von einem mindestens 200 mm hohen bzw. breiten nicht-
brennbaren Mineralwolle-Lamellendammstreifen” —wie unter a. beschrieben -
umschlossen sein.

Bei EPS-Dammstoffdicken Uber 100 mm bis maximal 200 mm darf die Ausfihrung von
Mineralwollestiirzen oberhalb jeder Offnung entfallen, wenn mindestens in jedem 2.
Geschoss ein horizontal um das Gebaude umlaufender Brandriegel angeordnet wird. Der
Brandriegel muss aus einem mindestens 200 mm hohen und voliflachig angeklebten und
zusatzlich angedibelten Mineralwolle-Lamellenstreifen  (Rohdichte 80 kg/m*®  bis
100 kg/m®, hergestellt aus Steinfasern) bestehen. Der Dammstoffstreifen ist so anzu-
ordnen, dass ein maximaler Abstand von 0,5 m zwischen Unterkante Sturz und Unter-
kante Brandriegel eingehalten wird. In unmittelbar tiber Offnungen befindlichen Kanten- =
bereichen ist das Bewehrungsgewebe zuséatzlich mit Gewebeeckwinkeln zu versté}ﬁ(&n. | '

L ey
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¢
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b
nach DIN EN 13162 der Klasse A1 oder A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1 mit einer Zugfestigkeit sgnkrecht zir

Plattenebene von mindestens 80 kPa (Kleinstwert aller Einzelwerte, geprift nach DIN EN 1607) |\ yenesd! k
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Bei Verwendung von EPS-Dammstoffen, die fur die Verwendung in WDVS allgemein
bauaufsichtlich zugelassen sind, darf die Ausfilhrung des Mineralwollesturzes entfallen,
sofern gemal der jeweiligen Dammstoffzulassung eine alternative Sturzausbildung zulds-
sig ist. Dabei sind die Bestimmungen der WDVS-Zulassung und die Bestimmungen zur
Sturz- bzw. Laibungsausbildung in der jeweiligen Dammstoffzulassung zu beachten.

4.6.3 Verklebung
Die Dammstoffplatten sind mit einem Klebemértel nach Abschnitt 2.2.1 passgenau im
Verband anzukleben. Zwischen den Platten dirfen keine offenen Fugen entstehen.
Unvermeidbare Spalten missen mit gleichwertigen Dammstoffen geschlossen werden. In
die Fugen darf kein Klebemortel gelangen. Zur Vermeidung von Warmebriicken dirfen
die Kanten nicht bestrichen oder verschmutzt sein.

Dammstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum nach Abschnitt 2.2.2.1 oder aus Mineral-
wolle nach Abschnitt 2.2.2.2 und 2.2.2.3 sind durch Auftragen einer umlaufenden Wulst
am Plattenrand und Klebepunkten in der Mitte so mit Klebemaértel zu versehen, dass eine
Verklebung von mindestens 40 % erreicht wird.

Dammstoffplatten nach Abschnitt 2.2.2.1 bis 2.2.2.3 durfen auch, Mineralwolle-Lamellen-
dammplatten nach Abschnitt 2.2.2.4 mussen, vollfiachig verklebt werden. Bei Dammstoff-
platten aus Mineralwolle muss der Klebemértel in die Oberflache der Dammstoffplatte
eingearbeitet werden (Press-Spachtelung). In einem zweiten Arbeitsgang ist der Klebe-
mortel "frisch in frisch" vollflachig auf die Dammstoffplatte aufzutragen. Bei Verwendung
vorbeschichteter Dammstoffplatten darf der Klebemdrtel in einem Arbeitsgang auf die
vorbeschichtete Seite der Dammstoffplatte aufgetragen werden.

Bei Verwendung vorbeschichteter Mineralwolle-Lamellenddmmplatten nach Abschnitt
2.2.2.4 darf der Klebemortel auch vollflichig oder teilflichig auf den Untergrund aufge-
tragen werden. Bei vollflichigem Auftragen ist der Klebemortel unmittelbar vor dem
Ansetzen der Dammstoffplatten mit einer Zahntraufel aufzukammen. Bei teilflachigem
Auftragen muss der Klebemértel so auf die Wandoberfléche gespritzt werden, dass
mindestens 50 % der Flache durch Mértelstreifen bedeckt sind. Die Kleberwilste mussen
ca. 5cm breit und in Wulstmitte mindestens 10 mm dick sein. Der Achsabstand darf
10 cm nicht Gberschreiten (siehe Anlage 1). Die Dammstoffplatten sind unverziglich,
spéatestens nach 10 Minuten, mit der beschichteten Seite in das frische Klebemortelbett
einzudriicken, einzuschwimmen und anzupressen.

Bei Verwendung von Dammstoffplatten aus Polystyrol-Hartschaum nach Abschnitt 2.2.2.1
darf der Klebemortel auch wulstformig auf den Untergrund aufgetragen werden. Es
missen mindestens 60 % der Flache durch Mortelstreifen bedeckt sein, der Abstand der
Kleberwtiilste darf 10 cm nicht Gberschreiten. Die Dammstoffplatten sind unverziglich,
spatestens nach 10 Minuten, in das frische Klebemortelbett einzudriicken, einzuschwim-
men und anzupressen.

46.4 Verdibelung
Bei der Verdubelung unter dem Bewehrungsgewebe sind die Diibel nach dem Erharten
des Klebemortels, vor Aufbringen des Unterputzes zu setzen.

Bei der Verdubelung durch das Bewehrungsgewebe ist der Unterputz in zwei Schichten
aufzubringen. In die erste Schicht wird das Bewehrungsgewebe eingearbeitet. Danach
werden die Diibel gesetzt und die zweite Schicht Unterputz aufgebracht.

Mineralwolle-Dammplatten nach Abschnitt 2.2.2.3 und 2.2.2.4 missen durch das Beweh-
rungsgewebe verdibelt werden.

Die Dammstoffplatten nach Abschnitt 2.2.2.4 dirfen auch unter dem Bewehrungsgewebe
mit Diibeln gem&aR Abschnitt 2.2.8 befestigt werden, sofern die Dammestoffhalteteller einen
Durchmesser von 140 mm haben. B

Die Dubeltypen, die Lage der Dibel und die Anzahl der zu setzenden Dj fel@ﬁﬂ \\\\
Abschnitt 2.2.8 bzw. Anlage 5 zu entnehmen. Mdgliche Vemendungsbeschrs}glkungaﬂ:ﬁ 3
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Dibel sind zu beachten. &
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